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Perfectionnez-vous R{
Connaissance des bétons

M Dipléme : Attestation de formation

A lissue de sa formation le stagiaire doit étre capable de :
- Connaitre la norme en vigueur.

- Rappeler les conditions de mise en ceuvre des bétons conformément
a la norme.

- Maitriser les regles de livraisons.

- Percevoir les causes et origines des fissurations et autres défauts de
parement, effectuer le controle qualité.

1. La composition du Béton 4. Connaissance de la norme
- Chimie du ciment. - Norme NF EN 206-1 et DTU 21.
- Squelette granulaire. - Hier aujourd’hui demain.
- Les adjuvants, leurs propriétés.
- BPE et développement durable. 5. Origine des défauts de parement
2. Les différents bétons - Les fissures :
- Traversantes.
- Bétons fibrés. - Inesthétiques.
- Bétons Haute Performance. - Les défaillances de parement :
- Mise en ceuvre et caractéristiques techniques. - Bullage.
- Les bétons auto-placant. - Nids de cailloux.
- Les difficultés de coffrage liées aux réservations.
3. Spécificités de mise en oeuvre
6. Exigences de sécurité
- Coffrages bois.
- Banches. - Pompage du béton :
- Mise en ceuvre et caractéristiques techniques. - Film de 30mn.
- Linfluence des conditions climatiques. - Sécurité.
- Difficultés de livraison.

- Qualification des besoins.

- Echanges.

Durée el lieu de Ia formation

Durée de la formation : 2 jours

Lieux de la formation : batiform au 87 quai de Brazza a

Bordeaux.

9 comment s’inscrire ?
.’ Contacts et renseignements :
Conditions d'entrée : Ere Conducteurs travaux, Directeurs travaux, Chefs d b f Batiform Aquitaine :
onditions d entree : Lire Lonaucteurs travaux, Directeurs travaux, € e H .
) a “‘0r|[| 87 Quai de Brazza
chantiers ' . » ) 33 100 BORDEAUX
Les avantages : En formation continu : - Gratuité de la formation, . )
attestation de formation En savoir plus ? tél. 05 56 77 77 75
site internet : www.batiform.fr contact.aquitaine@batiform.fr

Autre statuts possibles : période de professionnalisation.



